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Customer Service
+4940600202-777

Ansprechpartner (Contact):
Durchwahl (Direct dial):

Email: softlines@hansecontrol.com

Chemische Priifungen (chemical tests)

Splat Bodenschutzmatte (mat)

PVC

105 cm

schwarz, weif3, grau (black, white, grey)
keine Angabe (no information)

einwandfrei (no defects ////{/Z///////////////
17.02.:2f m - //////////Z%/////é

24.02.22
04.03.22

Grenzwerte nach gesetzlichen Vorgaben (Limit values acc. legal requirements)

Bewertung (Final conclusion): PASS

Die Beurteilung bezieht sich ausschlie8lich auf das angelieferte Priifstiick und die durchgefiihrten Priifungen. Detaillierte Angaben zur
Messunsicherheit sind im Priiflabor vorhanden und kénnen auf Kundenwunsch bereitgestellt werden. Wenn nicht anders ausgewiesen, wurde der
Konformitétsentscheid ohne Berticksichtigung der Messunsicherheit geféllt. (Test results and evaluation are only related to tested items and to
performed methods. Detailed information regarding measurement uncertainties are available on request. Unless otherwise stated, the statement of
conformity decision will be made without taking the measurement uncertainty into account.)

Cogae

Roland Gildner
Pratzeichnungsberechigter Chemie
(authorised to sign test reports chemisty)
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Zusammenfassung (Summary)

Dieser Bericht ersetzt den Bericht mit der Nr. 02416-1 TL22.(This report replaces report n0.02416-1 TL22.)
Alle vorhergehenden Versionen dieses Berichtes sind nicht mehr giltig.(All previous versions of this report are no longer valid.)
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Ubersicht Chem. Priifung (Overview of Chem. testing)

Proben-Nr.

(Sample no) Type / Style

22-004346-01 -

Komponentenliste (Component list)

Nr (No) Komponenten (Components)

o1 Hauptmaterial Weichkunststoff grau beschichtet Farbe der Beschichtung: weily (main material soft plastic grey coated colour of the

coating: white)
02 Druck Weichkunststoff schwarz (print soft plastic black )

Bewertung kundenspez. Anforderungen (customer requirements evaluation)

Komponenten (Components)

. Nicht
?Teetse;etg)t Result (FZiaI‘:ald) (N ot
Blei in Kunststoff (Lead in plastics) 01 PASS
Cadmium in Kunststoff (Cadmium in plastics) 01, 02 PASS
Chlorierte Paraffine (Chlorinated paraffins) 01, 02 PASS
Flammschutzmittel (GC/MS) (flame retardents (GC/MS)) 01 PASS
Flammschutzmittel (LC/MS) (flame retardents (LC/MS)) 01 PASS
Organozinnverbindungen (Organo tin compounds) 01, 02 PASS
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) 01, 02 PASS

(Polycyclic aromatic hydrocabons (PAH))

Legende (Legend): Chem.: chemische Priifungen (chemical tests), Phys.: Physikalische Priifungen (physical tests), m.s.: Mischprobe (composite sample), n.d.: not determined, n.a.: not applicable, n.t.:
not tested, i.m.: nicht genug Material (insufficient material), sum: Zusammenfassung (see summary), s.c.: see component, pos: positive, neg: negative, min: Unterer Grenzwert (minimum limit), max:
Oberer Grenzwert (maximum limit), BL: unter Grenzwert (below limit), IN: inconclusive
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Einzeluntersuchungsergebnisse Chem. Priifung (Detailed results of Chem. testing)
Proben-Nr. (Sample no): 22-004346-01

Blei in Kunststoff (Lead in plastics)

Probenart (Sample type): Chem.
Norm: EPA 3015A: 2007-02; DIN EN ISO 17294-2:2017-01; DIN EN 62321-5:2014-10

01
Parameter Unit Limit Result
Blei (Lead) (Pb) mg/kg 500 <5,0
Evaluation PASS

Cadmium in Kunststoff (Cadmium in plastics)

Probenart (Sample type): Chem.
Norm: EPA 3015A: 2007-02; DIN EN 1SO 17294-2:2017-01; DIN EN 62321-5:2014-10

01 02

Parameter Unit Limit Result Result
Cadmium (Cd) in Kunststoff (Cadmium (Cd) in mglkg 100 <5.0 <5.0
plastic)
Evaluation PASS PASS
Chlorierte Paraffine (Chlorinated paraffins)
Probenart (Sample type): Chem.
Norm: DIN EN ISO 18219:2016-02 (modifiziert) (modified)

01+02
Parameter Unit Limit Result
Kurzkettige chlorierte Paraffine C10-C13
(SCCP) (Short chain chlorinated paraffins C10 mg/kg = 1500 <100
-C13 (SCCP))
Evaluation PASS
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Flammschutzmittel (GC/MS) (flame retardents (GC/MS))

Probenart (Sample type): Chem.
Norm: DIN EN ISO 17881-1:2014-10; DIN EN 62321-6:2016-05 (modifiziert) (modified)

01
Parameter Unit Limit Result
Polybromierte Biphenyle (Polybrominated
Biphenyls) - PBB ma/kg 10 <5
Polybromierte Diphenylether, Summe (Tetra-,
Penta-, Hexa-, Hepta-, Deca-BDE)
(Polybrominated Diphenylether Sum (Tetra-, mgrkg 500 <100
Penta-, Hexa-, Hepta-, Deca-BDE))
Hexabrombiphenyl (Hexabromobiphenyl) mg/kg 10 <5
Tetrabromdiphenylether
(Tetrabromobiphylether) mgrkg : <5
Pentabromdiphenylether _
(Pentabromobiphenylether) mgrkg <5
Hexabromdiphenylether
(Hexabromobiphenylether) mgrkg ) <5
Heptabromdiphenylether )
(Heptabromobiphenylether) mgrkg <5
Octabromdiphenylether
(Octabromobiphenylether) mgkg | 1000 <100
Decabromdiphenylether
(Decabromobiphenylether) mg/kg | 1000 <100
Evaluation PASS
Flammschutzmittel (LC/MS) (flame retardents (LC/MS))
Probenart (Sample type): Chem.
Norm: DIN EN ISO 17881-2:2016-09 (modifiziert) (modified)

01
Parameter Unit Limit Result
Tri-(2,3-dibrompropyl)-phosphat (Tri-(2,3-
dibromopropyl)-phosphate) - TRIS mgrkg 10 <5
Tris-(aziridinyl)-phosphinoxid (Tris-(aziridinyl)-
phosphinoxide) - TEPA ma/kg 10 <5
Hexabromcyclododecan(alpha, beta, gamma)
(Hexabromocylcododecane (alpha, beta, mg/kg 100 <5
gamma)) HBCDD
Evaluation PASS
Organozinnverbindungen (Organo tin compounds)
Probenart (Sample type): Chem.
Norm: DIN CEN ISO/TS 16179:2012-12 (modifiziert) (modified)

01+02

Parameter Unit Limit Result
Organozinnverbindungen Summe (Organo tin
compounds sum) mgrkg <1
Dibutylzinn (DBT) (Dibutyltin (DBT)) mg/kg 1000 <1
Dioctylzinn (DOT) (Dioctyltin (DOT)) mg/kg 1000 <1
Tributylzinn (TBT) (Tributyltin (TBT)) mg/kg 1000 <1
Triphenylzinn (TPhT) (Triphenyltin (TPhT)) mg/kg 1000 <1
Evaluation PASS
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Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) (Polycyclic aromatic hydrocabons (PAH))
Probenart (Sample type): Chem.

Norm: AfPS GS 2019:01 PAK (modifiziert) (modified)

01+02
Parameter Unit Limit Result
Benzo[a]pyren (Benzo[a]pyrene) mg/kg 1 <0,2
Benzo[e]pyren (Benzo[e]pyrene) mg/kg 1 <0,2
Benzo[a]anthracen (Benzo[a]anthracene) mg/kg 1 <0,2
Benzo[b]fluoranthen (Benzo[b]fluoranthene) mg/kg 1 <0,2
Benzolj]fluoranthen (Benzo[j]fluoranthene) mg/kg 1 <0,2
Benzol[K]fluoranthen (Benzo[k]fluoranthene) mg/kg 1 <0,2
Chrysen (Chrysene) mg/kg 1 <0,2
g o ez oo 1 <02
Evaluation PASS
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Die Auswahl des Priifstiickes erfolgte durch den Auftraggeber. Restliches Priifmaterial wird nach 3 Monaten vernichtet. Ohne schriftliche Genehmigung des Priiflaboratoriums ist eine auszugsweise
Vervielfaltigung des Prifberichts nicht gestattet. Der Priifbericht wurde digital unterzeichnet und ist mit einem Passwort geschiitzt. Zum Drucken ist die Option -Dokument und Kommentare- einzustellen.
Minorkomponenten kénnen teilweise in einer fiir die Priifung nicht ausreichenden Menge im Priifstiick vorliegen, sollten Tests aller Komponenten gewiinscht sein, ist uns ausreichend Probenmaterial
aller Komponenten zur Verfligung zu stellen. In diesem Fall wird der Bericht einen entsprechenden Vermerk enthalten.(The tested item was selected by the client. Remaining test material is disposed
after 3 months. The report must not be reproduced except in full content without the written approval of the testing laboratory. The report is signed digitally and password protected. For printing use the
print option -document and comments-. The amount of minor components may be insufficient to perform the announced tests. In this case the test report will carry the mark: component insufficient for lak
test. If testing of all components is required we need a sufficient amount of all minor components.)

Blei in Kunststoff (Lead in plastics)
Test Methode: EPA 3015A: 2007-02; DIN EN ISO 17294-2:2017-01; DIN EN 62321-5:2014-10

akkreditierte Methode (accredited method)
Modifiziert: Aufschluss von Kunststoff, Messen von Saureaufschliissen

Parameter CAS No Parameter CAS No
Blei (Lead) (Pb) 7439-92-1

Cadmium in Kunststoff (Cadmium in plastics)

Test Methode: EPA 3015A: 2007-02; DIN EN ISO 17294-2:2017-01; DIN EN 62321-5:2014-10
akkreditierte Methode (accredited method)

Modifiziert: Aufschluss von Kunststoff, Messen von Saureaufschliissen

Parameter CAS No Parameter CAS No
Cadmium (Cd) 7440-43-9

Chlorierte Paraffine (Chlorinated paraffins)
Test Methode: DIN EN 1SO 18219:2016-02 (modifiziert) (modified)
akkreditierte Methode (accredited method)

Abweichung zur Norm: Angepasste Extraktion. Alternative Matrix (Textilien, Schuhe und Bedarfsgegensténde). (Deviation to standard: Adjusted extraction. Alternative
matrix (consumer goods).)

Parameter CAS No Parameter CAS No

Kurzkettige chlorierte Paraffine C10-C13
(SCCP) (Short chain chlorinated paraffins C10- 85535-84-8
C13 (SCCP))

Flammschutzmittel (GC/MS) (flame retardents (GC/MS))
Test Methode: DIN EN 1SO 17881-1:2014-10; DIN EN 62321-6:2016-05 (modifiziert) (modified)

akkreditierte Methode (accredited method)

Abweichung zur Norm: Angepasste Extraktion. Alternative Matrix (Textilien, Schuhe und Bedarfsgegensténde). (Deviation to standard: adjusted extraction. Alternative
matrix (consumer goods))
Parameter CAS No Parameter CAS No

Decabromdiphenylether Pentabromdiphenylether

(Decabromobiphenylether) 1163-19-5 (Pentabromobiphenylether) 32534-81-9
Heptabromdiphenylether an. Polybromierte Biphenyle (Polybrominated AE
(Heptabromobiphenylether) 68928-80-3 Biphenyls) - PBB 59536-65-1
Hexabrombiphenyl (Hexabromobiphenyl) 36355-01-8 Polybromierte Diphenylether (Polybrominated
’ Diphenylether) - PBDE
Hexabromdiphenylether
(Hexabromobiphenylether) 86483-60-0 Polybromierte Diphenylether, Summe (Tetra-,
ctabromdphenyieher 32536.52.0 (Polybrominated Diphénether Sum (Tetra,
pheny Penta-, Hexa-, Hepta-, Deca-BDE))
Tetrabromdiphenylether 40088-47-9

(Tetrabromobiphylether)
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Flammschutzmittel (LC/MS) (flame retardents (LC/MS))
Test Methode: DIN EN ISO 17881-2:2016-09 (modifiziert) (modified)
akkreditierte Methode (accredited method)

Abweichung zur Norm: Angepasste Extraktion. Detektion mit LC-MSD. Alternative Matrix (Textilien, Schuhe und Bedarfsgegenstande). (Deviation to standard: adjusted
extraction, detection by LC-MSD. Alternative matrix (consumer goods))

Parameter CAS No Parameter CAS No
Hexabromcyclododecan(alpha, beta, gamma) Tris(2-chlorethyl)-phosphat (Tris(2-chlorethyl)- 115-96-8
(Hexabromocylcododecane (alpha, beta, 25637-99-4 phosphate) - TCEP

gamma)) HBCDD Tris(2-chlorisopropyl)phosphat (Tris(2-

Tri-(2,3-dibrompropyl)-phosphat (Tri-(2,3- 126-72-7 chlorisopropyl)phosphate) - TCPP 13674-84-5
dibromopropyl)-phosphate) - TRIS . - L . s

Tris-(aziridinyl)-phosphinoxid (Tris-(aziridinyl)- 545.55-1
Tris(1,3-dichlor-2-propyl)phosphat (Tris(1,3- 13674-87-8 phosphinoxide) - TEPA

dichlor-2-propyl)phosphate) - TDCPP

Organozinnverbindungen (Organo tin compounds)

Test Methode: DIN CEN ISO/TS 16179:2012-12 (modifiziert) (modified)
akkreditierte Methode (accredited method)

Abweichung zur Norm: Alternative Matrix (Textilien, Schuhe und Bedarfsgegenstande), angepasste Extraktion. (Deviation to standard: Alternative matrix (consumer
products), adjusted extraction)

Parameter CAS No Parameter CAS No
Dibutylzinn (DBT) (Dibutyltin (DBT)) Tributylzinn (TBT) (Tributyltin (TBT))
Dioctylzinn (DOT) (Dioctyltin (DOT)) 15231-44-4 Triphenylzinn (TPhT) (Triphenyltin (TPhT))

Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (PAK) (Polycyclic a i s (PAH))
Test Methode: AfPS GS 2019:01 PAK (modifiziert) (modified)

akkreditierte Methode (accredited method)

Extraktion mit einem organischen Losungsmittel. Detektion mit GC-MSD. Auswertung der 8 gesetzlich geregelten PAK. (extraction with organic solvent, detection by GC-
MSD. Evaluation of 8 legal PAH.)

Parameter CAS No Parameter CAS No
Acenaphthen (Acenaphthene) 83-32-9 Benzo[k]fluoranthen (Benzo[k]fluoranthene) 207-08-9
Acenaphthylen (Acenaphthylene) 208-96-8 Chrysen (Chrysene) 218-01-9
Anthracen (Anthracene) 120-12-7 Dibenzo[a,h]anthracen (Dibenzo
[a,h]anthracene) 53-70-3
Benzo[a]anthracen (Benzo[a]anthracene) 56-55-3 ’
Benzo[aJpyren (Benzo[alpyrene) 50-32-8 Fluoranthen (Fluoranthene) 206-44-0
Benzo[blfluoranthen (Benzo[blfluoranthene)  205-99-2 Fluoren (Fluorene) 86-73-7
Benzo[e]pyren (Benzo[e]pyrene) 192-97-2 Indeno[1,2,3-cd]pyren (Indeno[1,2,3-cd]pyrene) 193-39-5
Benzo[g,h,iJperylen (Benzo[g,h,i]perylene) 191-24-2 Naphthalin (Naphthalene) 91-20-3
Benzo[j]fluoranthen (Benzol[j]fluoranthene) 205-82-3 Phenanthren (Phenanthrene) 85-01-8
Pyren (Pyrene) 129-00-0
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