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Wo Deine Daune herkommt

Dein Audit

Deine Daune im Detail

Mischungsverhältnis
Hier wird gezeigt, wie die Daunen in deiner Jacke
oder deinem Schlafsack zusammengesetzt sind.
Daunenfüllungen bestehen immer aus einer
Mischung aus Daunen und kleinen Federn. Im
Allgemeinen gilt: Je höher der Daunenanteil,
desto höher die Qualität der Daunenfüllung.

Down Cluster nennt den prozentualen Anteil an
reiner Daune im Produkt. 

Down Fibre zeigt den Anteil kleinerer
Daunenteile. 

Feather nennt den Prozentsatz an kleinen
Federchen im Produkt. 

Other beschreibt den Prozentsatz anderer
Bestandteile. Dies sind in der Regel kleinste
Federkiele, Staub etc.

Deine Daune
Dies beschreibt die Mindestqualität der Daune,
z.B. bedeutet 'Down 700', dass die Fill Power
700 cuin übersteigt.

Qualität
Die Fill Power oder Bauschkraft ist die Angabe des Volumens, das
30 Gramm Daunen unter konstanten Laborbedingungen in einem
genormten Glaszylinder einnehmen. Dieser Wert wird in Kubik-
Inch (cuin) angegeben. Ein Kubik-Inch entspricht rund 16 cm³.

Je höher die Fill Power, desto höher ist die Qualität der Daune.
Dies bedeutet, dass Produkte mit einer höheren Fill Power bei
geringerem Gewicht wärmer sind.

DOWN CODEX®
Was bedeuten die
Ergebnisse?

Reinheit
Die Daunen werden vor der Verwendung gründlich gereinigt und sterilisiert. Der Vollständigkeit halber enthalten einige Berichte
Angaben zur Reinheit der Daune. Diese beziehen sich auf Sauerstoffwerte, Trübungen und andere Werte. 

Die Sauerstoffwerte (Oxygen) geben an, wie viel organisches Material in der Daunenprobe verbleibt, nachdem sie gereinigt und
sterilisiert wurde. Alle Daunen enthalten etwas organisches Material. Dies wird auf einer Skala von 1,6 an aufwärts gemessen. Der
Wert von 1,6 ist dabei die "beste" Punktzahl. 

Die Trübung (Turbidity) gibt an, wie weit man durch Wasser hindurchsehen kann, in dem sich Daunen und Federn befanden. Damit
wird die Menge des in der Probe verbliebenen Staubs bestimmt. Auch hier gilt, das in allen Daunen Staub und organische Substanzen
vorhanden sind. Bei den Werten zur Trübung sind höhere Zahlen besser. 500 mm und mehr gelten als sehr sauber.
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