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客
户
提
供
信
息
及
要
求

委托单位/地址
Applicant

惠州博文制造有限公司
Huizhou Bowen Manufacturing Limited

送样人：

Contact
/

广东省惠州市博罗县园洲镇下南村新南一路
Xinnan 1st Road, Xianan Village, Yuanzhou 
Town, Boluo County, Huizhou City, Guangdong 
Province, P.R.China

电话：Tel. /

生产单位/地址
Manufacturer

惠州博文制造有限公司
Huizhou Bowen Manufacturing Limited

广东省惠州市博罗县园洲镇下南村新南一路
Xinnan 1st Road, Xianan Village, Yuanzhou Town, Boluo County, Huizhou City, 
Guangdong Province, P.R.China

样品信息
Information 
of Submitted 

Sample

样品名称：
Sample Name

Kaze 一次性口罩
Kaze Disposable Face Mask

商标：

Trademark
KAZE

样品总数：
Sample Count

95个 
95Pieces 

号型规格：
Size or 
Specification

Light (Kaze-04) 颜色：
Colour

/

质量等级：

Quality Grade
/

安全类别：

Safety 

Category

/

产品款号或货号：
Style No. or
  Order No.

2021-04

判定标准：
Test 

Standards

GB/T 32610-2016  日常防护型口罩技术规范  
Technical specification of daily protective mask

样品描述
Test Part 
Description

见第2页 See Page 2

检验性质
Test Type

委托检验
Commission Test

样品接收日期
Date of 

Submission
2021-04-23

报告发布日期
Date of Checking

2021-04-30

检验日期
Test Date

2021-04-23
到

To
2021-04-30

执行标准

Test Standards

  见附页

  See next page(s)

检验结论
Conclusion

检验结果及符合性见附页。
Test results and compliance refer to next page(s).

检验单位盖章

Stamp of Inspection Unit

备注
Remarks

/

批准：

Approver

审核：

Checker

编制：

Editor
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样品描述Test Part Description

01# 口罩Mask-深藍色 Royal Blue

02# 口罩Mask-深綠色 Forest Pine

03# 口罩Mask-藍色 Powder Blue

04# 口罩Mask-橘色 Citrus Orange

05# 口罩Mask-淺綠色 Sweet Pea

06# 口罩Mask-紫色 Ultraviolet

07# 口罩Mask-米色 Sandy Beige

08# 口罩Mask-棕色 Maroon

09# 口罩Mask-桃紅色 Fuchsia

10# 口罩Mask-大紅色 Racing Red

11# 口罩Mask-粉紅色 Rose Quartz

12# 口罩Mask-米灰色 Dove Grey
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检测项目
Test Items

项目描述
Description

单位
Unit

标准值
Standard 

Requirement

实测值
Results

评价
Conclu
sions

执行标准/备注
Test Method/

Remarks

01#    口罩Mask-深藍色 Royal Blue   

外观要求
Appearance 
Requirement

/ /

口罩表面不应有
破损、油污斑

渍、变形及其他
明显缺陷
The mask 

surface shall
 have no 

damage, oil 
stain,

deformation 
and other 
obvious 
defects.

+
符合
Pass

GB/T 32610-2016

02#    口罩Mask-深綠色 Forest Pine   

耐摩擦色牢度
Colour Fastness to 

Rubbing

干摩
Dry

级
Grade

≥4 4-5
符合
Pass

GB/T 29865-2013

耐摩擦色牢度
Colour Fastness to 

Rubbing

湿摩
Wet

级
Grade

/ 4-5 / GB/T 29865-2013

03#    口罩Mask-藍色 Powder Blue   

耐摩擦色牢度
Colour Fastness to 

Rubbing

干摩
Dry

级
Grade

≥4 4-5
符合
Pass

GB/T 29865-2013

耐摩擦色牢度
Colour Fastness to 

Rubbing

湿摩
Wet

级
Grade

/ 4-5 / GB/T 29865-2013

04#    口罩Mask-橘色 Citrus Orange   

环氧乙烷残留量
Ethylene Oxide 

Residual
/ μg/g ≤10

未检出
(低于检出限2μg/g)

Undetected
(＜ 2μg/g)

符合
Pass

GB/T 14233.1-2008

05#    口罩Mask-淺綠色 Sweet Pea   

耐摩擦色牢度
Colour Fastness to 

Rubbing

干摩
Dry

级
Grade

≥4 4-5
符合
Pass

GB/T 29865-2013

耐摩擦色牢度
Colour Fastness to 

Rubbing

湿摩
Wet

级
Grade

/ 4-5 / GB/T 29865-2013

06#    口罩Mask-紫色 Ultraviolet   
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检测项目
Test Items

项目描述
Description

单位
Unit

标准值
Standard 

Requirement

实测值
Results

评价
Conclu
sions

执行标准/备注
Test Method/

Remarks

过滤效率
（Ⅲ级） 

Filtration 
Efficiency
（Grade Ⅲ）

盐性介质
Salt Medium

% ≥90

未预处理样品
Samples Without 
Pretreatment：

1：99.9
2：99.9
3：99.9
4：99.9
5：99.9

预处理样品
Samples With 

Pretreatment： 
1：99.9
2：99.8
3：99.8

最小值Minimum：99.8 符合
Pass

GB/T 32610-2016

油性介质
Oil Medium

% ≥80

未预处理样品
Samples Without 
Pretreatment：

1：96.5
2：97.6
3：96.5
4：96.6
5：96.6

预处理样品
Samples With 
Pretreatment：

1：96.0
2：95.7
3：95.9

最小值Minimum：95.7

07#    口罩Mask-米色 Sandy Beige   

甲醛含量
Formaldehyde 

Content
/ mg/kg ≤20

未检出
(低于检出限20mg/kg)

Undetected
(＜ 20mg/kg)

符合
Pass

GB/T 2912.1-2009

08#    口罩Mask-棕色 Maroon   

pH值
pH Value

氯化钾萃取
KCl Extract

/ 4.0～8.5 6.5
符合
Pass

GB/T 7573-2009

09#    口罩Mask-桃紅色 Fuchsia   

耐摩擦色牢度
Colour Fastness to 

Rubbing

干摩
Dry

级
Grade

≥4 4-5
符合
Pass

GB/T 29865-2013

耐摩擦色牢度
Colour Fastness to 

Rubbing

湿摩
Wet

级
Grade

/ 4-5 / GB/T 29865-2013

10#    口罩Mask-大紅色 Racing Red   
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检测项目
Test Items

项目描述
Description

单位
Unit

标准值
Standard 

Requirement

实测值
Results

评价
Conclu
sions

执行标准/备注
Test Method/

Remarks

可分解致癌芳香胺染料
Azo

/ mg/kg
禁用

Not Used

未检出
(低于检出限5mg/kg)

Undetected
(＜ 5mg/kg)

符合
Pass

GB/T 17592-2011

11#    口罩Mask-粉紅色 Rose Quartz   

吸气阻力
Inspiratory 
Resistance

/ Pa ≤175

未预处理样品
Samples Without 
Pretreatment：

1：62
2：85

预处理样品
Samples With 
Pretreatment：

1：66
2：68

符合
Pass

GB/T 32610-2016

12#    口罩Mask-米灰色 Dove Grey   

呼气阻力
Expiratory 
Resistance

/ Pa ≤145

未预处理样品
Samples Without 
Pretreatment：

1：43
2：40

预处理样品
Samples With 
Pretreatment：

1：37
2：45

符合
Pass

GB/T 32610-2016

表中“+”为符合标准要求，“×”表示不符合标准要求。

+ Meet the standard requirements，X Not Meet the standard requirements.
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样  品  Sample
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