
技術資料：残響室法吸音率測定結果
〔測定品〕

〔測定結果〕
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〔備考〕

品　名：OTTO R  丸 300
型　番：ottor-r300
製造者：株式会社リブグラフィ

（1）測定方法は JIS A 1409 ：1998に準拠した。
　　　残響室の形状：不整形七面体構造　室容積：264㎥　室内全表面積：247㎡
　　　マイクロホン設置点数：6点　音源設置点数：2点　使用ノイズ：ホワイトノイズ
（2）吸音率の算出は JIS A 1409 ：1998 の附属書 E（参考）の（6）式を用い、空気の温湿度条件による補正を行った。
（3）測定における試料面積は10.92㎡とした。


