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COLECCION DE PIEDRA NATURAL

CALACATTA GOLD TAMANOS

Los tamanos se pueden adaptar a los requisitos de cada proyecto. El

’ Calacatta Gold es un marmol blanco calcitico de estética grueso estdndar son 2cm y el tamafio maximo para este grueso es

atemporal. Exhibe una sublime base de color blanco roto en el 240x140cm. Para otros grosores, compruebe los tamanos disponibles

que se trazan vetas de distinto grosor de colores dorados vy grises.
Limites de tolerancia dimensional segin norma UNE-EN 12058 y UNE-

Como side unas pinceladas se tratara, las suaves lineas oro y humo Re i - '

resiguen toda la superficie aportando personalidad y distincion

a partes iguales. La morfologia de las vetas es eminentemente

lineal, aunque también podemos encontrar alguna bifurcacion

gue contribuye al dinamismo del conjunto. 7 > @ 7 A
Acabados Standard: <Y PULIDO v APOMAZADO bDboMUSs ,,., ARENADO

o000
El marmol blanco Calacatta Gold es uno de los marmoles mas
preciados que existen. Es comun verlo en exclusivos proyectos en
| — los que el gran formato en piedra natural es el total protagonista.

RESIDENCIAL COMERCIAL
Revestimientos Interiores \/ \/

PROPIEDADES FISICO-MECANICAS Revestimientos Exteriores v v

PROPIEDADES ESTANDAR VALOR Pavimentos Interiores \/ PLEASE CHECK
Absorcién de Agua UNE EN 13755 0,10%

Pavimentes Exdteriores PLEASE CHECK PLEASE CHECK
Resistencia a la Flexion UNE EN 12372 10,2 Mpa
Resistencia a la Abarasion UNE EN 14157 26 mm Encimeras PLEASE CHECK PLEASE CHECK
Resistencia a la Helaicidad UNE EN 1341 Resistant

Otros PLEASE CHECK PLEASE CHECK
Densidad Aparente UNE EN 1936 2,72 g/cm?
Resistencia a la Compresion UNE EN 1926 104,5 N/mm?2

*CONSULTAR: El uso podria estar permitido. Seria necesario mas detalles sobre los proyectos.

Resistencia al Anclaje UNE EN 13364 1300 N
Porosidad Abierta UNE EN 1936 0,20%

NATURAL
STONE

La informacién técnica incluida en este documento se ha obtenido de una o varias pruebas estandarizadas. Los
valores pueden variar en pruebas posteriores debido a la variacion de la piedra natural, ya que es un producto

obtenido de la naturaleza.
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ARQMAT ha completado mas de

6OO proyectos con cllentes de

todo elmundo

v{f{W’arqmatcom \




