MOUSSE DE REMBOURRAGE

TABLEAU COMPARATIF

FORME DE FIBRE

— Mousse Mousse Forme de fibre Forme de fibre
densité haute densité d’'extérieur
J ABRICVILLﬂ réguliére densité réguliére haute densité
9144 e 9145 9164 e 9165 91107 « 9111 9120 e 9121 ¢ 9122
CODE 9146 e 9147 9166 ¢ 9167 91127 « 9113 9124 ¢ 9132 ¢ 9133
9148 ¢ 9149 9168 ¢ 9169 9134 e 9135 e 91301
Matériel Polyuréthane Polyuréthane Fibre de polyester Fibre de polyester
Fermeté Moyen Ferme Léeger a moyen Ferme
Mobilier Mobilier Mobilier Seviizine
Bateau, VR
Usage Matelas haut de gamme Matelas e e o
Artisanat Matelas Artisanat %5
extérieur
Ignifuge (V4 v v V4

Anti-moisissure

v

v

Anti-microbien

v

v

Densité (poids)*

JH5)

Résistance (pression)*

33-391b

40-501b

351b

50 Ib

*La densité du produit est calculée de la fagon suivante: poids par livre au pied cube (LBS/FT3).
**|_a résistance du produit est calculée de la facon suivante: pression appliquée en livre sur une surface de 50 pouces carré (LBS/50 IN2).




