Pflegeanleitung Ritter Decken’

Far klassische gewebte Wolldecken, Kamelhaardecken, Alpakadecken, Kaschmirdecken, Yakdecken und Plaids
aus Naturhaaren.

Naturhaardecken missen nicht gewaschen werden.

Wir empfehlen Ihnen, lhre Naturhaardecke vor der Benutzung nicht zu waschen, weil die Decken in der Herstellung
ausgiebig mit Naturseife gewaschen werden und hygienisch in der Benutzung sind. Zusatzliche Avivagen, z. B.
Weichmacher, enthalt Ihre Naturhaardecke nicht. lhre Naturhaardecke ist nur mechanisch ausgertstet und enthalt
keine chemischen Zusétze.

Nattrlicher Schutz gegen Anschmutzung - Restfettgehalt von Wollen und Haaren
Woll-Decken und Naturhaar-Decken von Ritter Decken sind durch den naturlichen Restfettgehalt von 1 - 2 % auf
der Wolle bzw, dem Haar geschutzt.

Flecken-Notfall (FIUssigkeiten wie zum Beispiel Kaffee, Rotwein, Saft)

Keine Sorge, Flecken einfach mit Wasser wegsptilen.

Richten Sie einen leichten Wasserstrahl am Spulbecken moglichst zeitnah auf den Fleck, und der Rotwein oder
Kaffee wird vom Wasser in das Auffangbecken nach unten mitgenommen und einfach weggesplilt.

Die angeschmutzte Oberflache halten Sie dabei schrag nach unten, damit der Wasserstrahl mit der Anschmutzung
abtropfen kann.

Am Besten im Spulbecken oder in Inrer Badewanne. Der Fleck muss nicht eingeweicht werden, weil er sich an der
Oberflache befindet. Die Naturhaardecke anschlieBend an der Luft trocknen lassen, fertig.

KoérperschweiB wird neutralisiert
Der naturlich-chemische Aufbau der Wolle sorgt dafur, dass Kérperschwei3 neutralisiert wird. Auch nach mehrjah-
riger Benutzung wird eine Naturhaardecke nicht unangenehm riechen.

Wollen und Haare haben ein eingebautes Regenerationsvermogen

Wie bei Wollprodukten Ublich, hangen Sie diese einfach gelegentlich an der frischen Luft bei moglichst hoher Luft-
feuchtigkeit im geschtzten Bereich aus.

Der Flor erholt sich und die Haare regenerieren sich so optimal.

Lagerung

Falls Sie die Decke langere Zeit nicht benutzen und diese im Winter in einen Schrank legen, empfehle ich Ihnen, die
Decke in einem luftundurchlassigen Polybeutel oder einer Plastiktlite aufzubewahren. Dadurch wird eine Kontamina-
tion mit evtl. Mottenfra® ausgeschlossen.

Dampf
Mit einer Dampfbeaufschlagung vom Dampfblgeleisen richtet sich ein zusammengedrickter Wollflor auf und
regeneriert sich. Bitte nicht blgeln! Im Prinzip die intensivere Variante von “bei hoher Luftfeuchtigkeit aushangen"”.

Wasche
Wir empfehlen, die hochwertigen Naturhaardecken und Plaids nicht zu waschen.
Sollten Sie dennoch einmal die Decke nach ein paar Jahren waschen wollen, beachten Sie bitte folgendes:

Wollwaschprogramm in der Waschmaschine

Bitte die Decke einzeln waschen!

Zusatzliche Beladung der Waschmaschine verursacht eine hdhere Reibung und fordert das Einspringen und Verfil-
zen der Naturhaare, was maoglichst vermieden werden sollte.

Wahlen Sie bitte ein schonendes Wollwaschprogramm mit moglichst niedriger Waschtemperatur, Handwaschpro-
gramm (wenn verfugbar), kalt oder max. 30° Celsius.

Verwenden Sie bitte ein schonendes Wollwaschmittel oder einfach einen handelsublichen Konditioner (Haar-
spulung), das bzw. den Sie in den Hauptwaschgang geben. Ein Konditioner (Haarspulung) ist rickfettend und sorgt
daflr, dass eine Restmenge an Restfettgehalt an der Oberflache der Wollen bzw. Haare verbleibt, der einer weiteren
Anschmutzung entgegenwirkt.

Reduzieren Sie die Schleuderdrehzahl (max. 600 Umdreh./Min.) und brechen Sie den Schleudervorgang nach 2-3
Minuten ab. 1
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Trockner
Bitte geben Sie die Decke nicht in den Trockner! Sie wirde dadurch unnétig verfilzen!

Nach der Wasche

Legen Sie die Decke nach dem Schleudervorgang auf ein groBes Baumwollhandtuch und rollen beides gemeinsam

ein (nicht wringen!). Dadurch wird der Decke zuséatzlich Feuchte entzogen und der Trocknungsprozess beschleunigt.
Rollen Sie die Decke aus und legen diese Uber mdglichst mehrere Wascheleinen zum Trocknen (z.B. Waschestander)
aus und lassen Sie diese an der Luft trocknen.

Aufschutteln

Die Decke kdnnen Sie nach dem Trocknen aufschutteln, indem Sie diese an den Ecken (mit Hilfe einer weiteren Per-
son) nehmen und aufschlagen. Prinzipiell kdnnen Sie die Decke an der frischen Luft aufschitteln. Staub der sich mit
der Zeit angesammelt hat wird dadurch entfernt.

Die Oberflache

In der Herstellung verwenden wir viel MUhe und zahlreiche Arbeitsschritte, um einen schénen gleichmaBiigen Flor zu
erzeugen.

Nach einer Wasche wird die Decke im Vergleich zu einer neuen, ungewaschenen Decke nicht mehr ganz so
gleichmaBig und flauschig im Flor sein.

Trotzdem bleiben die naturlichen Eigenschaften der Wolle im Gebrauch erhalten.

Verfilzung

Wolle und Haare besitzen aufgrund ihrer naturlichen Schuppenstruktur die Neigung zum Verfilzen. D. h. Mechanik,
Warme, Feuchtigkeit (Wasser), Temperatur verursachen einen Verfilzungsprozess!

Diese Parameter sollten bei einer Wasche méglichst gering gehalten werden.

Chemische Reinigung

\Von einer chemischen Reinigung rate ich personlich eher ab. Der chemische Reinigungsprozess entzieht der Wolle
unndtig Restfettgehalt und die Decke istim Anschluss weniger vor Anschmutzen geschitzt.

Nach einer chemischen Reinigung riechen die Decken oft unangenehm und fuhlen sich strohig an.

Birsten
Wir empfehlen Ihnen kein Blrsten der Oberflache.

Fragen
Bei eventuellen Fragen bezlglich der Pflege Ihrer Naturhaardecke kénnen Sie sich gerne an uns wenden.
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