
RECETTE - SPHÈRE BOUGIE PILIER
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CS
02

96
G-

4

WWW.CANDLE-SHACK.FR

FR
AG

06
81



WWW.CANDLE-SHACK.FR

1x Sphère - Moule Pour Bougie Pilier

6,9g Parfum Forêt Enchantée

CE DONT VOUS AUREZ BESOIN

1x Mèche LX14 (250mm)

223,1g Cire De Soja Et Paraffine - High Performance Melt (HPM)

1x En Metal De 2,5 mm De Diamètre

1x Patafix

1x Bâtonnet

https://candle-shack.fr/products/sphere-pillar-candle-mould
https://candle-shack.fr/products/enchanted-forest
https://candle-shack.fr/products/lx14-wick
https://candle-shack.fr/products/high-performance-melt-hpm-blend
https://www.amazon.fr/Argent-acier-inoxydable-rundstab-bateau/dp/B00QBYFCLQ/ref=sr_1_39?__mk_fr_FR=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1T70NDXWKPQI5&keywords=tige+en+Metal+De+2%2C5+mm+De+Diam%C3%A8tre&qid=1697014455&sprefix=tige+en+metal+de+2%2C5+mm+de+diam%C3%A8tre%2Caps%2C59&sr=8-39


Assemblez le moule en joignant les deux moitiés ensemble et en veillant à utiliser le 
joint en caoutchouc fourni. Fixez ensuite le moule à l’aide des clips fournis.

Insérez la tige de mèche dans le trou de mèche et scellez-la à la base du moule 
avec de la pâte adhésive.

Faites fondre votre cire HPM à 75°C

ÉTAPE  1

ÉTAPE  2

ÉTAPE  3

Lorsque la cire est entièrement fondue, ajoutez votre parfum et remuez pendant 
environ 1 minute jusqu’à ce que le mélange soit homogène.

ÉTAPE  4

Versez lentement le mélange dans votre moule jusqu’à ce qu’il soit à moitié plein.
ÉTAPE  5

 Utilisez votre outil de centrage de tige de mèche pour maintenir la tige bien centrée.
ÉTAPE  6

Laissez votre cire se solidifier et lorsqu’elle est complètement solide, généralement 
après environ 2 heures, retirez l’outil de centrage de la mèche et remplissez votre 
bougie avec davantage de cire parfumée.

ÉTAPE  7

Une fois la cire solide, environ 2 heures plus tard, complétez les 
cavités éventuellement formées avec le reste de cire parfumée.

ÉTAPE  8

Lorsque la bougie est complètement solide, environ 5 
heures après le versement initial, retirez délicatement la 
tige de mèche et sortez la bougie du moule.

ÉTAPE  9

Enfilez la mèche pré-cirée dans le trou et poussez le support 
dans la base de la bougie.

ÉTAPE  10

INSTRUCTIONS ÉTAPE PAR ÉTAPE

Laissez la bougie sécher pendant 48 heures et coupez la 
mèche à 5 mm avant de l’allumer.

ÉTAPE  12

Faites fondre le fond de la bougie sur une plaque à 
pâtisserie chaude pour obtenir une base plate et stable.

ÉTAPE  11






