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1 Gegenstand 

1.1 Probekörperbeschreibung 

Baustoff einkomponentiger Dichtstoff auf Basis Acrylat 
neutral vernetzend 

Hersteller Herrmann Otto GmbH, 83413 Fridolfing 
Mindestens haltbar bis 04.2014 
Produktbezeichnung OTTOSEAL® A 205 
Charge Nr. 30441082 
Farbe C01, weiß 
Lieferform Kartusche 310 ml 

Primer  
Hersteller Herrmann Otto GmbH, 83413 Fridolfing 
Produktbezeichnung OTTO Primer 1105 
Charge Nr. -/- 

 
Die Beschreibung basiert auf der Überprüfung des Probekörpers im ift . Artikelbezeichnungen/-
nummer sowie Materialangaben sind Angaben des Auftraggebers. 
 
 

Tabelle 1 Für die durchzuführenden Prüfungen nach den IVD-Prüfrichtlinien (29.04.2013) werden 
folgende Probekörper hergestellt: 

DIN/ISO Trägermaterial 
Abmessungen in mm 

Abmessung der 
Dichtstofffugen in mm Vorbehandlung Vorlagerung 

8339 
-20 °C 

Mörtel (M1) 
75 x 12 x 25 12 x 12 x 50 

Entstauben, 
Primer 1105 Verfahren A 

53505/ 
1183-1 -/- ca. ø 50 x ca. 8 -/- Verfahren A 

10563 Aluminiumringe Innen-ø 30 x 10 Reinigung mit MEK Verfahren A 

 
Die Herstellung und Art der Probekörper für die einzelnen Prüfungen richtet sich nach den 
jeweiligen Prüfnormen, die in Abschnitt 2.2 aufgeführt werden. 
 
  
1.2 Probennahme 
Dem ift  liegen folgende Angaben zur Probennahme vor: 

Probennehmer:  Anlieferung durch den Hersteller 

Nachweis: Ein Probennahmebericht liegt dem ift nicht vor. 

Anlieferdatum: 29.04.2013 

ift -Pk-Nummer: 11-002730-PK02 / WE: 34631-001 
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2 Einzelergebnisse 
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3 Beurteilung eines Dichtstoffes nach den Vorgaben des IVD 
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